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 الخاتمة والتـوصيـات

الخرسانة تحت الماء لصناعة يمكن استخدام المواد المحلية من خلال هذا البحث تم التوصل إلى أنه 

نتائج الفحص البصري للعينات تم ملئ  ، حيث أنه من خلالرسانة ذات المرحلتينم تقنية  الخباستخدا

 لا يعد اختبار الموجات فوق الصوتية ، كما أنالركام الخشن بالمونة الاسمنتيةالفرغات كليا بين جزيئات 

ج الاختبار مؤشر اختبارا دقيقا لتقنية الخرسانة ذات المرحلتين لان كمية الركام الخشن كبيرا جدا، وتعتبر نتائ

  على الركام نفسه.

-SikaViscoCrete)المستخدم فيه  SV-0.8اعلي نتيجة لختبار موجات فوق الصوتية كان للخلطة 

افضل مقاومة ضغط و  ،م/ث بين جميع الخلطات 3108نبضة % حيث كانت سرعة ال8.0بنسبة   (5930

افضل مقاومة شد كانت للخلطه ،   R% عن الخلطة المرجعية 21بنسبة زيادة   MM-0.8كانت للخلطه 

MM-0.8   عن الخلطة المرجعية 7بنسبة زيادة %R  تأثير  )، إنMasterMatrix(UW 404 على )

 .(SikaViscoCrete-5930)خواص الخرسانة ذات المرحلتين افضل من 
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